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Πώς να διορθώσετε τις ρωγμές στον τοίχο σας!
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ο πιο συχνός λόγος εμφάνισης ρωγμών είναι η αφυδάτωση του σοβά ή αν υπάρχει 
πολύς σοβάς στο σημείο αυτό.

Οι ρωγμές θα πρέπει να καλύπτονται αφενός μεν γιατί δεν είναι ωραίες σε 
εμφάνιση και αφετέρου για να μην δημιουργηθεί υγρασία στο σημείο αυτό, 
δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα.

Πώς μπορούμε τώρα να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα;

•Σε πρώτη φάση καθαρίζουμε το σοβά στο σημείο αυτό αφού προηγουμένως 
έχουμε αφαιρέσει και από τις δύο πλευρές της ρωγμής υλικό σε έκταση περίπου 5 
εκ. Στη συνέχεια απλώνουμε στην επιφάνεια ένα ακρυλικό γαλάκτωμα και μετά 
καλύπτουμε όλη την περιοχή με επισκευαστικό στόκο χρησιμοποιώντας μια 
σπάτουλα. Το αφήνουμε να στεγνώσει και στο τέλος, βάψουμε το σημείο αυτό στο 
ίδιο χρώμα που έχει ο τοίχος μας.

Συμβουλή:Σε περίπτωση που οι ρωγμές προέρχονται μετά από σεισμό, καλό είναι 
να τις εξετάσει ειδικός μηχανικός.
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